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Epoxyban — dvousloZkova epoxidova natérova hmota pro vnitfni i venkovni natéry betonovych ploch a jinych
savych materialu.

Pouziti
Silné zatézované betonové podlahy v garazich, skladech, vyrobnich halach, terasy, bazény apod.
Dalsi pouziti: natéry drevotfiskovych desek, zdiva a dalSich poréznich materiald.

Vlastnosti

Vyznaduje se vysokou mechanickou odolnosti, vzdoruje ropnym produktlim a vétSiné béznych chemikalii. Je
pouzitelny jako lita podlahovina, neobsahuje rozpoustédla a pfi vytvrzovani neméni objem. Lze jej nanaset

v libovolné silné vrstvé. Vysledny natér je leskly. Plisobenim povétrnostnich vlivi dochazi k pozvolnému
Zloutnuti a ztraté lesku. Epoxyban je vhodny pro dlouhodoby kontakt s potravinami uvedenymi v odborném
posudku SZU Praha 4340/2013 EX 140033 viz. www.detecha.cz. Epoxyban neni uréen pro natéry nabytku,
détskych hracek a vnéjSich omitek.

Pfiprava podkladu

Betonovy podklad musi byt savy, vyzraly (min. 28 dni), proschly, izolovany proti vlivim spodni vihkosti, nosny
(soudrznost v tahu min. 1,5 MPa), nekletovany. Na povrchu nesmi byt vyplavené cementové miéko (vyschly
cementovy prach). Podklad musi byt zbaveny prachu, nesmi byt znecistény mastnotami, skvrnami od nafty,
asfaltu nebo jinymi neclistotami. Prachové nedistoty se vysaji vykonnym vysavaCem. V pfipadé €isténi vodnim
paprskem je tfeba nechat podklad diukladné proschnout. Relativni vihkost podkladu nesmi prekrogit 15 %.

Priprava natérové hmoty

Pomér tuzeni

Natérova hmota, sloZka A a sloZka B, je dodavana v balenich odpovidajicich spravnému poméru tuzeni 4:1.
Pokud budete potfebovat oddélit mensi mnozstvi, je nutné v tomto poméru obé slozky presné odvazit (Slozka A
4 dily, slozka B 1 dil). Nespravny pomér natuzeni, zplsobeny chybnym odvazenim, zplsobi nedostatecné
vytvrzeni natérového filmu a odstinové odchylky.

Penetracni natér

Slozku A dlkladné rozmichejte mechanickym michadlem, pfidejte tuzidlo - slozku B a znovu velmi dukladné
promichejte v celém objemu. Poté za stalého michani pridavejte fedidlo S 6300 v poméru 2:1

(2 dily Epoxybanu, 1 dil fedidla). Doba zpracovatelnosti natuzené penetracni smési je 90 minut pfi teploté 20°C
a 45 minut pfi 30°C.

Vrchni natér

Slozku A dukladné rozmichejte mechanickym michadlem. Pfidejte tuzidlo - sloZzku B a znovu velmi dukladné
promichejte v celém objemu. Obvykla doba michani vrutovym michadlem je dvé minuty. Dbejte na to, abyste do
michané kompozice nezapracovavali vzduch. Michejte nizkootdékovym michacim zafizenim 300 az 400 otacek
za minutu (neslehejte!). Natuzenou smés doporuc¢ujeme po rozmichani prelit do jiné nadoby a znovu
diakladné promichat! Doba zpracovani natuzené smési je max. 60 minut pfi 20°C. Pfipravte si jen takové
mnozstvi kompozice, které jste schopni zpracovat. Pozor! Pri vysSi teploté hmoty a pfi vétsich
michanych objemech (nad 5 kg) se natuzena hmota samovolné zahfiva a doba zpracovatelnosti se tim
podstatné zkracuje ! Findlni vrstvu provedte vzdy barvou stejné vyrobni Sarze, aby se vyloucily
pripadné odstinové rozdily!
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Zpusob nanaseni Stétec, valedek, stérka.

Savé podklady musi byt nejprve opatieny penetraénim natérem. V pfipadé vysSi savosti podkladu je nutné
penetraCni natér opakovat. Vrchni vrstva se nanasi na penetracni natér po 24 hodinach od jejiho naneseni
v jedné nebo dvou vrstvach. Epoxyban nej¢astéji vylijeme na pfipravenou plochu a rozvalecCkujeme valeckem
s kratkym chlupem 4 — 6 mm uréenym pro aplikace téZkych natérovych hmot nebo roztahneme ocelovym
pravitkem a v pfipadé vytvofeni vzduchovych bublin odvzdudnime odvzdusfovacim valcem.

Pracujte pfi teploté +15 az +25 °C (vzduch i podklad). PFi nizsi teploté (pod 10 °C) a vysoké relativni vihkosti
vzduchu se prodluzuje doba vytvrzovani a maze dojit ke snizeni kvality natérového filmu.

Podlaha je opatrné pochtizna po 24 hodinach. Koneénych viastnosti nabyva po 5 - 7 dnech (v zavislosti na
teploté). Z natuzené natérové hmoty Ize pfipravit i spravkovy tmel pro opravu hlubSich nerovnosti povrchu a
prasklin. Pfipravi se pfimichanim suchych praskovych plniv (kaolin, vapenec, kiemenny pisek, apod.). Aplikuje
se na zaschly penetrani natér. Tmel pfi tvrdnuti nepodléha objemovym zménam. Protiskluzné upravy lze docilit
pfidanim kfemicitého pisku do finalni vrstvy.

Vydatnost:
Teoreticka vydatnost na jednu vrstvu je 3,5 m?z1 kg natérové hmoty (290 glmz) pfi suché tloustce 200 ym. Pfi
zaschlé tioustce 1 mm je spotfeba 1,46 kg natuzené natérové hmoty na 1 m* (vydatnost 0,69 m? z 1 kg).

Redidlo: S 6300
Odstin: RAL 7045, 9003, 1023, 7035, 7011, 1015, 6034, 5012, 3000, ¢ervenohnédy
Individualni vyroba odstint stupnice RAL od 200 kg na objednavku.

Skladovatelnost: 24 mésicl

V dobfe uzavienych nadobach pfi teplotach +15 °C az +25 °C. PFi dlouhodobém skladovani slozky A za nizkych
teplot maze dojit ke krystalizaci pojiva, ktera se projevi nehomogenitami v barvé. V takovém pfipadé staci
slozku A ohfat v originalnim obalu na cca 30 — 35 °C (nejlépe v horké vodé) a obsah plechovky dukladné
promichat. Pfipravek nesmi uniknout do pudy ani do odpadnich vod.

Likvidace obalu:

Obal se zbytky nespotfebovaného nezaschlého vyrobku odevzdejte na misté stanoveném mistnimi
komunalnimi pfedpisy pro sbér a likvidaci nebezpecnych odpadu. Prazdny obal se zbytky zatvrdlého natéru je
mozno likvidovat spole¢né s béznym komunalnim odpadem.

Slozka A
Technické pozadavky

a) kontrola kazdeé Sarze: vlastnosti v tekutém stavu

Vzhled: viskézni pigmentovana kapalina bez mechanickych nedistot a cizich pfimési
Viskozita: 8 500 mPa.s ( 23+2 °C, L3, po dukladném promichani, do 2 hod. po namichani),
tolerance £ 20 % (6 800 az 10 200 mPa.s)

Hustota: 1,49 g/cm?®, tolerance + 3 % (1,45 aZ 1,53 g/cm®)

Usada: snadno rozmichatelna

Pach: po pouzitych surovinach

b) jina ¢etnost kontroly: vlastnosti v tekutém stavu

Obsah netékavych podild: 95 %, tolerance + 5 % (90 az 100 %) - hodnocena kazda 10. Sarze,
kazdy druhy tyden nebo kazdych 1000 tun, podle toho, ktera podminka je dfive splnéna

Baleni : 2 kg, 4 kg, 16 kg
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Standardni véty o nebezpecnosti:

H315 Drazdi kazi.

H317 MUze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oéi.

H411 Toxicky pro vodni organizmy, s dlouhodobymi G&inky

EUH205 Obsahuje epoxidové slozky. Mize vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydia.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Socky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P333+P313 Pri podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetreni.

P501 Odstrarite obsah/obal pfedanim osobé opravnéné k likvidaci nebezpeénych odpad( nebo na misté
uréeném obci.

Vystrazné symboly nebezpecénosti:

O @
M

Slozka B
TuZidlo pro podlahovy natér Epoxyban.

Upozornéni: Po zkuSenostech s chybnymi aplikacemi (nedostateCnym promichanim obou slozek)
doporuéujeme natuZenou smeés po rozmichani prelit do jiné nadoby a znovu dlikladné promichat.

Baleni: 0,5 kg, 1 kg
Baleni 4 kg - Jen pro profesionalni ucely.

Technické pozadavky

a) kontrola kazdé SarzZe: viastnosti v tekutém stavu

Vzhled: bezbarva kapalina bez mechanickych necistot a cizich pfimési
Pach: aminovy (po pouzitych surovinach)

Viskozita: 200 — 500 mPa.s ( 2342 °C, L3, do 2 hod. po namichani)
Hustota: 0,95 — 1,05 g/cm®, Usada: bez usady
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Standardni véty o nebezpecnosti:

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kdzi.

H314 Zpusobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oci

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H412 Skodlivy pro vodni organizmy, s dlouhodobymi uginky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P301+P330+P331 PRI POZITi: Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kuzi vodou/osprchuijte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Socky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.

P310 Okamzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo Iékare.

P405 Skladujte uzaméené.

P501 Odstrarite obsah/obal pfedanim osobé opravnéné k likvidaci nebezpeénych odpadi nebo na misté

uréeném obci.

Likvidace obalt:

Obal se zbytky nespotfebovaného nezaschlého vyrobku odevzdejte na misté stanoveném mistnimi
komunalnimi pfedpisy pro sbér a likvidaci nebezpe€nych odpadu. Prazdny obal se zbytky zatvrdlého natéru je
mozno likvidovat spoleéné s b&éZnym komunalnim odpadem.

Vystrazny symbol nebezpecnosti:
S
E &

ADR

8

UN 2735

K natuzeni slozky A pouzijte pouze originalni tuzidlo od vyrobce Detecha.
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Technické udaje natuzené smési:

Hustota : 1,36 — 1,44 g/cm®

Obsah organickych rozpoustédel: max. 0,03 kg/kg produktu
Obsah tékavého uhliku: max. 0,025 kg/kg produktu

Obsah netékavych latek: min. 95 % objem.

Obsah t&kavych organickych latek (VOC): 0 - 42 g/l
subkategorie A/j:

Mezni (limitni) hodnota VOC v natuZzené smési: 500 g/l
Maximalni obsah VOC v natuzené smési: 100 g/l

Natuzena smés pii nanaseni:

a) kontrola kazdé Sarze:

Roztiratelnost: na plechu stupen 3

Slévavost: na plechu stuperi 1

Vytvrzovani (pfi 20£2°C): nelepivy na dotek do 12 hod, pochlizny do 24 hodin
Doba pouzitelnosti (zpracovatelnosti): max. 60 min. (21 + 2 °C)

Zaschly natér:

a) kontrola kazdé Sarze:

Vzhled: kompaktni leskly natér pfislusného odstinu

Odstin natéru: pro RAL odstiny — maximalni odchylka CMC DE* 2 (do 24 hod po namichani)
Kryvost: st. 1 -2

b) jina &etnost kontroly:

Soudrznost odtrhovou zkouskou: stanovena 1 x rocné externi laboratofi

Odvolani:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o nase nejlepsi znalosti, podlozené vysledky
laboratornich testu a praktickymi zkuSenostmi. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouzivan mimo
ramec nasi kontroly, nemazeme rugit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neru¢ime za chyby
vzniklé Spatnou aplikaci, pouzitim jinych fedidel nez doporu€enych, pouzitim po zaruéni dobé& nebo Spatnym
skladovanim.

Datum vydani 24.4.2014
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